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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 01/2019/PL-UNIGEQ  ZA 51401 Z

STANOVENIi ZRNITOSTI-SIiTOVY ROZBOR

Metoda : Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor (dle CSN EN 933-1)
Obchodni nazev soli: Sul na posyp komunikaci s protispékavou latkou
Zemé puvodu a lom: KGHM Polska MiedZ,SA,0ZG Polkowice-Sieroszowice, Kazmerzow,51-101 Polkowice,Polsko
Vyrobce: KGHM Polska Miedz,SA,0ZG Polkowice-Sieroszowice, Kazmerzow,51-101 Polkowice,Polsko
Dovozce: Pasz s.r.o., V Zimném dole 758, 735 11 Orlova-Lazy, Ceska republika
Misto odbéru: Sklad soli Lubin, Polsko
Cislo vzorku : 01/2019/PL-UNIGEQ  ZA 51401
Cislo zakazky: 519085
Odbér proved| Piotr Pasz dne 19.8.2019 v 10:30 hod. zpusobem stanovenym v pfedpise TP 116
Celkova vysu$ena hmotnost [g] M, = 4000

5,00 0,0 0,00

315 728,0 18,20
0,80 2456,0 61,40
0,16 644,0 16,10
dno (P) 172,0 4,30
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Nejistota méfeni: 1%, Uvedené rozéifené nejistoty méfeni jsou souéinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz§ifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pra‘\‘faépodobncs{ okryti asi 95 %.
Nejistoty nezohledfiuji viivy odbéru a nefjomogenity vzorku.
Vypracoval : M.Liskova é A /

Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe

Datum provedeni zkousky :  26.08.2019

o souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.
Vysledek kazdé uvedene zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho &isla.




